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ARDEX WA

Epoksisauma

e Erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan saumalta helppoa

puhdistettavuutta
e 2-15 mm saumaleveyksiin
* Helppo tyostaa
e Hyva kemikaalikestavyys

Kéayttoalue
Keraamisten laattojen saumaukseen seina- ja lattiapinnoilla ulko- ja si-
satiloissa.

Tiloihin, joissa sauman pitaa kestaa kemikaalirasitusta esim. uima-al-
taissa, markatiloissa, sairaaloissa, meijereissa, teurastamoissa, suur-

keittidissa ja muissa vastaavissa tiloissa, kun saumaan kohdistuvat ra-

situkset ovat poikkeuksellisen kovia.

2-15 mm saumaleveyksiin.

Kuormitettavuus
Sauma on kavelynkestava 12 tunnin kuluttua ja kestaad mekaanisen ra-
situksen 24 tunnin kuluttua +18 °C — +20 °C lampotilassa.
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Kemikaalirasitus
ARDEX WA kestaa kovetuttuaan suola- ja lipealiuoksia, monia laimen-
nettuja mineraalisia ja orgaanisia happoja seka orgaanisia liuoksia.

Tasaiseen, tiiviiseen ja varin sailyttavaan saumaan ei pinty lika ja se
kestaa kodin puhdistusaineita ja uima-altaiden puhdistukseen kaytetta-
via aineita. Vahvasti varjaavat aineet kuten kahvi, tee, hedelmamehut
ja vastaavat saattavat varjata saumaa.

Vaaleissa ARDEX WA -vareissa esiintyy kellertymista, jota voi viela vah-
vistaa lampokasiteltyjen puumateriaalien tuottamat emissiot tai muut
voimakkaat emissiot.

Kemikaalikestavyys saavutetaan +18 °C — +20 °C lampdtilassa 7 pai-
vassa.
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Laattojen saumaus

ARDEX W

Epoksisauma

Kemikaalien kestavyys AQS:n mukaan:

Kestaa: Kestaa:

Kestada: Kestaa lyhytaikaisesti:

Alumiinisulfaattiliuos (26,5 %)
Ammoniakki, vakevoity

Kalsiumhydroksidi, kyllastetty
Kalsiumkloridiliuos, kyllastetty

Asetoni Kasvirasvat

Butanoni (MEK) Kehitysneste (valokuvaus)
Elainrasvat Kodin puhdistusaineet
Etikkahappo 10 % Kromihappo 5 %
Etyleeniglykoli Ksyleeni

Etyylialkoholi Maitohappo 10 %
Etyyliasetaatti Metanoli (metyylialkoholi)
Formaliiniliuos 3 % <50 %

Fosforihappo <50 % Merivesi

Muurahaishappo 1 %
Moottoribensiini
Natriumbisulfiittiliuos (23 %)
Natriumhydroksi, kyllastetty
Natriumhyposulffiittiliuos (17 %)

Glyseriini

Hiilidisulfidi
Hypokloriittiliuos

(aktiivinen Cl 165 g/1)
Jatevedet™
Kaliumhydroksidi (kalilipea),
kyllastetty

*) Teollisuusjatevesien osalta
soveltuvuus on tarkistettava
tapauskohtaisesti!

Muurahaishappo 3 %
Typpihappo <40 %

Natriumkromaattiliuos (34 %)
Oksaalihappo (10 % vedessa)
Parkkihappo 10 %
Rikkihappo <60 %
Typpihappo <10 %

Tarpatti

Sitruunahappo, kyllastetty Ei kesta:

Sokeriliuos Klooriformi
Suolahappo (kloorivetyhappo) Etikkahappo >20 %
<36 % Metyleenikloridi
Suovesi Maitohappo >10 %
Suolaliuos Typpihappo, vakevoity
Tolueeni

Vetyperoksidi <10 %
Viinihappo, kyllastetty
Oliyhappo

Sekoitus

Kovettaja A sekoitetaan peruspasta W:n kanssa niin, etta saadaan ta-
salaatuinen laasti. Sekoittamiseen kaytetaan propellivispilaa pienilla
kierroksilla.

+18 °C — +20 °C lampotilassa laastin kayttoaika on 60 minuuttia.
Korkeat lampatilat lyhentavat tyoaikaa ja matalat lampotilat pidentavat
sita.

Saumaus

Varmistakaa, etta valitut tyokalut sopivat epoksimassan saumaami-
seen. Tyostakaa epoksilaasti kuiviin saumoihin huolellisesti tarkoituk-
seen sopivalla kovalla saumakumilla.

Jotta tuotteen itselampiavyys sekoitusastiassa ei aiheuttaisi tyoajan ly-
henemista, suositellaan epoksi kaadettavaksi alustalle heti sekoituk-
sen jalkeen.

Saumamassaa voidaan kayttaa +10 °C — +30 °C lampdtiloissa. Tyo-
valineet puhdistetaan ennen kovettumista harjalla ja vedella.

1. Pesuprosessi

Ensimmainen pesuprosessi voidaan suorittaa 20-40 minuutin kulues-
sa saumauksesta. Saumatut sein&- tai lattiapinnat tulee kostuttaa pie-
nelld maaralla vetta sumutepullolla.

Pintojen emulgoimiseksi ja saumojen tasoittamiseksi voidaan kayttaa

joko hienoa sienta tai sienihierrinta ilman lisavetta. Pesuvesi tulee vaih-

taa noin 7-10 m2n valein. Hyvin karheille pinnoille voidaan esipesuun
kayttaa myos valkoista Scotch Brite -hankaussienta.

ylimaaraisen massan
poisto

kostutus

Liuennut hartsijagma poistetaan myds hienolla sienella tai sienihierrin-
laitteella.

Suurille pinnoille suosittelemme markaimurointia likaisen veden poista-
miseen.

Tarkeaa: Liuenneen hartsijaaman ei saa antaa kuivua pinnalle.

2. pesuprosessi

Toinen pesuprosessi suoritetaan 20 minuuttia ensimmaisen jalkeen.
Molemmat pesuprosessit tulisi suorittaa noin 60 minuuttia saumauk-
sen jalkeen. Hartsijaamien poistamisen helpottamiseksi toinen pe-
suprosessi suoritetaan ARDEX RG epoksipesu -puhdistusaineen ja ve-
den seoksella suhteessa noin 1:10 kayttaen sumupulloa ja
viskoosisienta. Jos pinnalle jaa hartsijaamia kahden pesun jalkeen, li-
sapuhdistus on tarpeen.

Jélkipuhdistus

Suosittelemme mahdollista jalkipuhdistusta 1-3 paivan kuluttua sau-
mauksesta ARDEX RG -epoksipesulla 1:1 veteen laimennetulla seok-
sella korkeintaan 30 minuutin vaikutusajalla, minka jalkeen saumajaa-
mat poistetaan sienella tai markaimurilla. Taman jalkeen pinnat
pestaan puhtaalla vedelld ja neutralisoidaan tarkoitukseen sopivalla
pesuaineella. Paksumpien jaamien suhteen saatetaan edella mainittu
joutua toistamaan. Taman ohjeen lisaksi noudatetaan ARDEX RG
-epoksipesun tuote-esitetta.

Vi

liettaminen puhdistus




Laattojen saumaus

ARDEX WA

Epoksisauma

Saumauksen onnistuminen

Ennen koko alueen tekemista tehdaan koealue, jotta voidaan varmis-
tua, etta asentajalla on oikea tydmenetelma saumauksen onnistumi-
seen.

Laattojen kiinnitys
ARDEX WA -epoksisaumalaastilla voidaan kiinnittaa lasi- ja posliini-

mosaiikkia seina- ja lattiapinnoille seka keraamisia laattoja lattiapinnoil-

le. Keraamisten laattojen kiinnittaminen seinapinnoille on notkean
koostumuksen vuoksi mahdotonta.

Huomatkaa

Joihinkin luonnonkiviin tai voimakkaasti muotoiltuihin keraami-
siin laattoihin saattaa jadda saumalaastia puhdistuksen jal-
keenkin. Suosittelemme koesaumausta.

Laatan pinnalta ei saa poistaa epoksia kuumalla vedella. Koostumusta
ei saa muuttaa liuottimilla tai vedella.

Tarkeaa

Arsyttaa silmia ja ihoa. Voi aiheuttaa herkistymista. Terveydelle haital-
lista nieltyna. Voi aiheuttaa hengenahdistusta pidemman kayton seu-
rauksena. Taman vuoksi iho ja silméat suojataan. Aine huuhdotaan ihol-
ta huolellisesti. Aineen joutuessa silmiin ottakaa yhteys laakariin.

Sekoitettaessa kaytetaan suojalaseja ja suojakasineitd. TyGvaatteet pi-

detaan puhtaana ja likaantuneet vaatteet vaihdetaan.

ARDEX WA -epoksisauma ja ARDEX WA -epoksikiinnitys vastaavat
R2-vaatimuksia DIN EN 12004 mukaan.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ymparistélle.

C€

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
04

60412

Improved reaction resin adhesive for internal and external tiling
EN 12004:R2

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Sekoitussuhde: peruspasta ja kovettaja sekoitetaan
astioissa olevissa suhteissa

Tuorepaino: n. 1,5 kg/l

Menekki: sauman leveys 3 mm ja syvyys 5 mm

5 x 5 cm laatalla n. 0,90 kg/m?
10 x 10 cm laatalla n. 0,45 kg/m?
15 x 15 cm laatalla  n. 0,30 kg/m?
Materiaalihukka on tyotavasta ja
laatasta riippuen 0,1-0,3 kg/m2.

Tyoaika astiassa (+20 °C): n. 60 min.
Asennusaika (+20 °C): n. 30 min.
Korjausaika (+20 °C): n. 30 min.

Kavelykelpoinen (+20 °C): riittdvan kovettumisen jalkeen yleensa

n. 12 tunnin kuluttua

Tartuntavetolujuus: 28 vrk kuluttua
kuiva-/markarasituksen jalkeen
2,5 N/mm?2
Puristuslujuus: 28 vrk kuluttua n. 60 N/mm?
Taivutusvetolujuus: 28 vrk kuluttua n. 30 N/mm?

Pakkaus: astia 3,0 kg netto hartsipasta
astia 1,0 kg netto kovettaja

Varastointi: n. 18 kk kuivassa tilassa
avaamattomassa
alkuperaispakkauksessa

pystyasennossa. Hartsipastan
jaykistyminen ei vaikuta tuotteen
laatuun.

Toimitaan vareissa:

valkoinen

hopeanharmaa

harmaa

antrasiitti

Kaikki ARDEX-saumauslaastien varimallit ovat vain suuntaa antavia.
Varisavyn sopivuus laattaan varmistetaan aina koetyolla.

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja kaytannossa. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten maarayksia ja ohjeita rakentamisesta
seka antamiamme ohjeita tuotteen kaytosta, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin kayttoohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset
rakennusmaaraykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja kaytannon kokemus.

06/2025

|
<
c



